Tehni¢ne lastnosti premaza Superlak® dextiira

Innentlirsysteme

Dextlira Superlak® - mat

Lakirana vrata Dextura so lakirana z Dextiira Superlak® - om. Dextiira Superlak® je izjemno obstojen
premaz, ki nudi optimalno za&¢ito pred poskodbami, praskami, madezi in razbarvanjem.

Tehni¢ne lastnosti in specifikacije:

Barva

Tiefschwarz —¢rna (cca. RAL 9005)*

*Barve so vedno oznacene kot priblizek, cca. Do barvnih odstopanj lahko pride zaradi stopnje sijaja in /
ali izbire materiala.
Stopnja sijaja

Stopnja sijaja lakirane povrsine je dolo¢ena v skladu z ISO 2813 (= ASTM D-523). Le — ta je izrazena v
Stevilu enot sijaja.

Razvrstitev stopnje sijaja

Mat <15 enot sijaja
Jajcni lesk 15 — 30 enot sijaja
Satenast sijaj 30 — 60 enot sijaja
Pol sijaj 60 — 75 enot sijaja
Visok sijaj > 75 enot sijaja

Stopnja sijaja Dextiira Superlak® - a
Tiefschwarz — €rna: + /-5 enot sijaja (mat)

Odpornost na praske

Odpornost na praske nam pove, v kolikSni meri lahko povrSina prenese praske z ostrimi predmeti, brez
povzrocitve poskodb.

Dolo¢itev odpornosti proti praskam v skladu z EN 15186 je podana v Newton enotah. Ta preskus se
izvede z nalaganjem vedno velje obremenitve na povrdino premaza iz trde kovine ali diamanta.
Praskanje povrsine povzrodi, da se premaz poslab3a in poveca elasti¢no in plasti¢no deformacijo.

Odpornost na praske Dextiira Superlak® - a
Tiefschwarz — ¢rna: 1,3 N

Vrata Dextira Superlak® imajo visoko odpornost na praske. Posledi€no na vratih nastane manjSa Skoda
pri dotikanju z nohti, nakitom in / ali z zadrgami na obladilih.

Dextiira 2023 PridrZzujemo si pravico do tehni¢nih sprememb in tiskarskih napak.
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Barvna obstojnost

Barvna obstojnost oznacuje, v kolikSni meri je povrSina odporna na razbarvanje pod vplivom sonéne
svetlobe. To se doloci v skladu s preskusno metodo EN 15187. Rezultati so izrazeni v stopniji razbarvanja
(Delta E).

Razredi barvne obstojnosti ( EN 15187)

Razred 5 : Ni sprememb

Razred 4.5 : Zelo malo sprememb
Razred 4 : Rahla sprememba
Razred 3.5 : Zmerna sprememba
Razred 3 : Jasna sprememba
Razred 2.5 : Zelo opazna sprememba
Razred 2 : Mo€na sprememba
Razred 1 : Zelo moc&na sprememba

Barvna obstojnost Dextiira Superlak® - a
Tiefschwarz — ¢rna: Razred 5 (ni sprememb)

Vrata Dextlira Superlak® izpolnjujejo razred 5 = najvisja vrednost, pri ¢emer je minimalno dosegljiv
standard razred 4.

Odpornost na udarce

Odpornost na udarce oznacuje obseg, do katerega lahko povrSina barve prenese vdolbino predmeta
brez povzrocitve Skode. Udarna trdnost je dolo¢ena po preskusni metodi EN 438-2 in navedena v
Newton enotah.

Odpornost na udarce Dextiira Superlak® - a
Tiefschwarz — ¢rna: >10N

Odpornost na madeze

Odpornost na madezZe kaze, v kolikSni meri je povrdina odporna na madeze, ki lahko nastanejo kot
posledica razlitja razli¢nih tekocin.

ToCkovna neobdutljivost je dolo¢ena v skladu s preskusno metodo CEN TS 16209 in je opredeljena v
razredih 1 do 5. (V skladu s preskusno metodo EN12720.)

Klasifikacijska koda to¢kovne neobdutljivosti (EN 12720)

Razred 5 : Brez sprememb v primerjavi z barvno povrsino v okolici.

Razred 4 : Rahla sprememba v primerjavi z barvno povrsino v okolici.
Razred 3 : Zmerna sprememba v primerjavi z barvno povrsino v okolici.
Razred 2 : Pomembna sprememba v primerjavi z barvno povrsino v okolici.
Razred 1 : Zelo jasna sprememba v primerjavi z barvno povrsino v okolici.
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Odpornost na madeze Dextiira Superlak® - a

Razred A
testna tekocCina ¢asovni interval dosezen razred EN12720
min. razred Dextiira Superlak®
1 Kis 10% 16 h 4 4
2 Aceton cca. 10 min 4 4
3 Amoniak 10% 16 h 4 5
4 Citronska kislina 10% 16 h 4 5
5 Cistilno sredstvo 16 h 4 5
6 Kava 6 h 4 5
7 Etanol 48% 6 h 4 4
8 Olje 24 h 4 5
9 Voda 24 h 4 5
10 Pot 1h 4 5

Test odpornosti proti obrabi

Odpornost proti obrabi kaze, v kolikSni meri je povrSina odporna na poskodbe zaradi
abrazijska gibanja. Odpornost proti obrabi je dolo¢ena s preskusno metodo IHD-W-471. Z brusilno
napravo se izvede izmeni¢no brusenje z navlazeno Cistilno blazinico. Po 2500 in 7500 ciklih se preveri,

ali so na lakirani povrSini vidne sledi brusenja.

Ocenjuje se na podlagi treh meril:
1. Obraba povrsine.
2. Napihnjenost povrsine.
3. Vizualna ocena povrsine.

Odpornost proti obrabi Dextiira Superlak® - a

Tiefschwarz — ¢rna: 7500 ciklov, nobenih poskodb
*Sprememba sijaja se ne Steje za poskodbo povrsine.

Vrata Superlak® tako izpolnjujejo najvi§ja merila ocenjevanja.

Oprijemljivost laka

Oprijemljivost laka oznacuje, kako moc€an je oprijem barve na povrSino in se izraCuna v skladu s

preskusnimi metodami, opisanimi v publikaciji SKH 05-01.

Skozi plast laka se naredi dvojni prerez, preko katerega se mocno zalepi lepilni trak. Nato se lepilni trak

odstrani in koli¢ina odstranjenega laka se oceni z ocenjevalno lestvico.

Razred 0 Robovi rezov so popolnoma gladki. Nobenega odstopanja laka.

Razred 1 Majhni del€ki laka vzdolz reza so odstopili. Max 2%, max velikost 2 mm2.

Razred 2 Vzdolz robov in prerezov je lak odstopil. Med 2 in 5%, max velikost 5 mm2.

Razred 3 VzdolzZ robov in prerezov je lak odstranjen. Med 5 in 15%, max velikost 50 mm?2.

Razred 4 VzdolZ robov in na drugih mestih je lak odstranjen. Med 15 in 35%.

Razred 5 Vet kot 35% laka je odstranjenega.

Oprijemljivost Dextiira Superlak® - a

Tiefschwarz — ¢rna: Izpolnjuje najmanj zahteve 2. razreda.
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Emisije CO2

Zaradi energijsko varénega nacina barvanja je izpust CO2 zelo nizek.

Emisije topil

Vrata, barvana z Dextiira Superlak®, nimajo emisij topil.

Navodila za vzdrzevanje in €iS€enje

Povrsina je odporna na najpogostejSe gospodinjske kemikalije. Za €iS€enje lakirane povrsine Dextlra
priporo¢a nasledniji pristop.

e Zradirko odstranite sledi navadnih in kemi¢nih svinénikov.

e Drugo umazanijo ocistite z gospodinjskimi Cistili.

e Trdovratne madeZe odstranite z bencinom.

e Uporabo abrazivnih sredstev mo¢no odsvetujemo.

e Po &is€enju obrisite vrata s Cisto, vlazno krpo in nato obriSite s suho krpo.

Ponovno lakiranje dextiira Superlak® vrat

Vrata Dextlra Superlak® so standardno lakirana z zelo trpeznim premazom, ki razen ¢iS¢enja ne
potrebuje nobenega vzdrzevanja. Ce bi bilo potrebno iz dologenih razlogov vrata ponovno lakirati,
upostevaijte informacije, ki jih najdete na spletni strani:

https://www.dextuera.de/tipps-and-tricks/hdufige -fragen/
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